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| - Oferta Académica

Materia Carrera Plan Afo Periodo
. o : 001/0 .
Tecnologiade los Materiadles y Ensayos Técnico Univ. en Mant. Ind. 5 2013 1° cuatrimestre

Il - Equipo Docente

Docente Funcién Cargo Dedicacién
OVIEDO, JOSE RUBEN Prof. Responsable A.lra Semi 20 Hs
VETTORAZZI, HORACIO DANIEL Responsable de Préctico JTP Semi 20 Hs

[l - Caracteristicasdel Curso

Credito Horario Semanal

Teorico/Préactico | Tedricas| Practicasde Aula | Pract. delab/ camp/ Resid/ PIP, etc. | Total

60 Hs 30 Hs 15Hs 15Hs 4 Hs
Tipificacion | Periodo
B - Teoriacon précticas de aulay laboratorio 1° Cuatrimestre
Duracion
Desde Hasta | Cantidad de Semanas | Cantidad de Horas
15/03/2013 19/06/2013 15 60

IV - Fundamentacion

El estudio de la asignatura abarca conceptos basicos sobre los materiales ferrosos y ensayos utilizados en el &mbito industrial.

V - Objetivos/ Resultados de Aprendizaje

| Dedicada alaformacién tedrico-préctica en cuanto a conocimientos sobre los aceros, fundiciones y sus métodos de ensayos.

V1 - Contenidos

BOLILLA N°1-PROGRESO DE LA METALUGICA-
1-1-Introduccioén.

1.2-Procesos de la M etalurgia de obtencién. Procesos fisicos.
Procesos quimicos.

1.3-Procesos de la metalurgia de la transformacion (Colada,
trabajo mecanico, mecanizacion, etc.)

BOLILLA N°2—-METALURGIA DEL HIERRO-

2.1- Minerales de Fe, combustibles, materiales refractarios.
Preparacion de minerales.

2.2- Reduccién directa del mineral. Reduccion por métodos
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indirectos. Altos hornos.

2.3- Afino delafundicion. Procedimiento Siemens Martin.
Convertidores.

2.4- Hornos eléctricos y otros

2.5- Lingotes de acero

BOLILLA N°3—ALEACIONESDE HIERRO CARBONO-
3.1- Diagrama hierro-carbono metaestables. Caracteristicas.
Puntos singulares.

3.2- Diagrama hierro-carbono estable.

3.3- Caracteristicas de los aceros y de las fundiciones-

BOLILLA N°4—TRATAMIENTOS TERMICOSDE LOSACEROS
4.1- Tratamientos térmicos. Definicion. Temperaturas criticas.
Clasificacion.

4.2- Tratamientos de homogeneizacién. Reconocidos y normalizados.

4.3- Tratamientos de endurecimiento. De solucion y

precipitacion. Temple. Revenido. Temple superficial.

4.4- Tratamientos termoguimicos. Cementacion, cianuracion,
carbonitruracion, nitruracién, sulfinizacion, etc.

BOLILLA N°5—-CURVASDE LAS“S O“TTT”

5.1- Descomposicion de la Austenita en |os tratamientos térmicos.
5.2- Curvasdelas“S’ 6 “TTT"- temperatura, tiempo,
transformacion

5.3- Métodos parala construccién de curvas.

5.4- Graficacion de los distintos tratamientos térmicos.

5.5- Recocidos isotérmicos. Temples. Revenidos.

5.6- Tratamientos Austempering y Martempering.

5.7- Templabilidad de |os aceros.

5.8- Ensayo Jominy. Descripcion y uso

BOLILLA N°6—-FUNDICIONES-

6.1- Fundiciones. Diagrama estable Fe-C. Caracteristicas de las
fundiciones.

6.2- Clasificacion de las fundiciones segun distinto criterios.
6.3- Influencia de la velocidad de enfriamiento en las funciones.
6.4- Grafitizacion. Gréficos de grafitizacion.

6.5- Designacion de las fundiciones

VI1I - Plan de Trabajos Practicos

TRABAJO PRACTICO N°1 —ENSAYO DE TRACCION-

1.1- Fundamentos Tedricos.

1.2- Diagrama obtenido por los ensayos. Puntos singulares.

1.3- Transformacién del diagrama, refiriendo los esfuerzos ala seccion y alos aargamientos alalongitud. Ley de Hooke.
Ley de Bach.

1.4- Limites de elasticidad y fluencia.

1.5- Resistencia alatraccion. Alargamientos de roturas. Estriccion.

1.6- Coeficiente de dilatacion y médulo de el asticidad medios.

1.7- Variacion del volumen de la probeta durante el ensayo.

1.8- Contraccion lateral y médulo de Poisson.

1.9- Determinacion del alargamiento de rotura. Trabajo de deformacion.
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1.10- Elevacion del limite eléstico.

1.11- Transformacion del diagrama de traccién, refiriendo los esfuerzos ala seccién real.
1.12- Factores que influyen el resultado de los ensayos. Distintos tipos de roturas.

1.13- Probetas normalizadas. Méguinas de ensayo.

1.14- Ejecucion de ensayos en Laboratorio y andlisis de resultados obtenidos.

TRABAJO PRACTICO N°2 —ENSAY O DE COMPRESION-

2.1- Fundamentos tedricos.

2.2- Diagramas. Probetas normalizadas. Determinaciones a efectuar.
2.3- Compresion de fundicion esferoidal. Médulo de elasticidad.

2.4- Digtintos tipos de rotura de probetas.

2.5- Ensayo de compresion de probetas de hormigén. Distintas probetas.
2.6- Ejecucion de ensayos en Laboratorio y andlisis de resultados.

TRABAJO PRACTICO N°3 —ENSAYO DE DUREZA-

3.1- Fundamentos tedricos.

3.2- Digtintos tipos de medicion de dureza. Distinto tipos de maquinas e instrumentos.
3.3- Dureza BRINELL. Relacion entre durezay resistenciaalatraccion

3.4- Dureza ROCKWELL. Distintos tipos de medicion.

3.5- Dureza VICKERS. Forma de medicion y céculo.

3.6- Método TURPIN. Equiposy procedimientos de medicion.

3.7- Ejecucién de ensayos en Laboratorio y andlisis de resultados.

TRABAJO PRACTICO N°4 — ENSAY O DE CHOQUE-

4.1- Fundamentos tedricos. Importancia del Ensayo.

4.2- Ensayo de choques alaflexién.

4.3- Mé&guinas de ensayo.

4.4- Probetas Charpy. Energia de rotura.

4.5- Probetas 1zod.

4.6- Comparacién entre ambos métodos.

4.7- Resiliencia. Influenciade lavelocidad y de latemperatura en los ensayos.

TRABAJO PRACTICO N°5 —ENSAYO DE FLEXION-

5.1- Fundamentos tedricos.

5.2- Distribucion de los esfuerzos en las secciones transversales.
5.3- Resistenciaalaflexion.

5.4- Flechas. Médulos de dlasticidad.

5.5- Probetas de ensayo. Condiciones de ensayo.

5.6- Flexion de fundicidn gris nodular.

5.7- Ejecucién de ensayos en Laboratorios y andlisis de resultados.

TRABAJO PRACTICO N°6 — ENSAYO DE TORSION-
6.1- Fundamentos tedricos.

6.2- Resistenciaalatorsion.

6.3- Vaores deducidos de |os ensayos de torsion.

6.4- Diagramas.

6.5- Probetas y maquinas de ensayos.

6.6- Mecénica operativa.

6.7- Factores que influyen en los resultados de | os ensayos.

TRABAJOS PRACTICO N°7 —ENSAY O DE FATIGA-
7.1- Fundamentos tedricos.

7.2- Mecanismos de lafatiga. Teorias.

7.3- Concentracién de tensiones.

7.4- Clasificacion de los esfuerzos de fatiga.
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7.5- Determinacion de limite de fatiga.

7.6- Diagramas de Goodman y Goodman-Smith.

7.7- Tensiones de rotura.

7.8- Influencia de los distinto factores que producen la rotura por fatiga.
7.9- Equipo pararealizar el ensayo de fatiga.

TRABAJO PRACTICO N°8 —ENSAY OS NO DESTRUCTIVOS-
8.1- Fundamentos tedricos de | os distintos ensayos.

8.2- Método de los liquidos o tintas penetrantes.

8.3- Métodos radiograficos.

8.4- Métodos magnéticos.

8.5- Método de medicion de profundidad de grietas.

8.6- Método del potencial.

8.7- Método de ultrasonido.

8.8- Observacion de ensayosy andlisis de resultados.

VIl - Regimen de Aprobacion

REGIMEN DE PROMOCION

Los alumnos del curso obtendran la PROMOCION en la Asignatura cumpliendo con los siguientes requisitos:
1.- Poseer el 80% de asistenciaen las clasestedricasy précticas.

2.- Tener aprobados €l 100% de los Trabajos Préacticos.

3.- Tener aprobada la carpeta con |os resultados de |os ensayos de |aboratorio.

4.- Tener aprobados |os examenes parciales con calificacion superior a 7 Puntos.

REGIMEN DE REGULARIDAD

Los alumnos del curso obtendrén las REGULARIDAD de la Asignatura cumpliendo con los siguientes requisitos:
1.- Poseer el 80% de asistencia en las clases tedricasy practicas.

2.- Tener aprobados el 100% de |los Trabajos Précticos.

3.- Tener aprobada la carpeta con los resultados de |os ensayos de laboratorio.

4.- Tener aprobados |os exdmenes parciales con calificacion superior a4 Puntos.

I X - Bibliografia Basica

[1] [1] -TRATAMIENTO TERMICO DE LOS ACEROS- Apraiz Barreiro.

[2] [2] -METALOGRAFIA- Guliaev- Edit. Mir.

[3] [3] -INTRODUCCION A LA METALURGIA- Ing. Abril — Edit. Marymar.

[4] [4] -METALURGIA- Ing. Abril. Edit. Marymar.

[5] [5] -MATERIALES Y ENSAYOS- Ing. Abril.

[6] [6] -METALURGIA Y METALOGRAFIA- Ing. Hadowra.

[7] [7] -METALURGIA- Jonson-Weeks- Edit. Reverté

[8] [8] -MATERIALES PARA INGENIERIA- Van Vlack — C.ec.sa

[9] [9] -LA ESTRUCTURA DE LOS METALES- Nora Lindenvald — Edit. Géminis.
[10] [10] -PRUEBA MECANICASY PROPIEDADES DE LOS METALES- Zolotorezki — Edit. Mir.
[11] [11] -APUNTES DE LA CATEDRA

X - Bibliografia Complementaria

X1 - Resumen de Objetivos

El programa abarca conocimientos sobre los aceros, sus tratamientos térmicos, fundiciones y ensayos de amplios usos en la
industria.

XII - Resumen del Programa

— PROGRESO DE LA METALUGICA-
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—METALURGIA DEL HIERRO-
—ALEACIONES DE HIERRO CARBONO-
—TRATAMIENTOS TERMICOS DE LOS ACEROS-
—CURVASDELAS*“S O“TTT”
—FUNDICIONES-

—ENSAYO DE TRACCION-

—ENSAYO DE COMPRESION-
—ENSAYO DE DUREZA-

—ENSAYO DE CHOQUE-

—ENSAYO DE FLEXION-

—ENSAYO DE TORSION-

—ENSAYO DE FATIGA-

—ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS-

X111 - Imprevistos
|
X1V - Otros
|
ELEVACION y APROBACION DE ESTE PROGRAMA
Profesor Responsable
Firma:
Aclaracion:
Fecha:
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